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Irlanda

Mapa de distribución natural 
de Quercus suber L.

En España hay 487.720 ha de Quercus suber L. No 
se incluyen las repoblaciones realizadas a partir 
de 1990, que se estiman de 125 a 130.000 ha.

Si lo clasificamos por:

- El origen de la masa: 
Masas naturales: 97,5 %
Masas repobladas antes de 1990: 2,5 %

- Forma de la masa: 	 Monte alto 97 %
			   Monte bajo 3 %

- Por la espesura o densidad de arboles:
Monte denso, no adehesado 35 %
Monte aclarado adehesado o no 65 %

- Por su composición específica:
Masas puras 75 %
Masas mezcladas 25 %

- Por su propiedad: 
Montes del Estado 1,5 %
Montes de U.P., ayuntamientos 8 %
Montes consorciados 1 %
Montes privados 89,5 %

- Distribución superficial por CC.AA.:
·	 Andalucía 48,6 %
·	 Extremadura  29,3 %
·	 Cataluña 14,2 %
·	 Castilla y León y Castilla-La Mancha 6,9 %
·	 Comunidad Valenciana 1 %

- Distribución superficial en el mundo:
·	 Portugal 29,6 %
·	 España 20,1 %           
·	 Francia 5,5 %
·	 Italia 3,8 %
·	 Argelia 18,6 %
·	 Marruecos 14,8 %
·	 Túnez  7,6 %

El alcornocal:
los árboles que se pelan

Gregorio Montero González y Enrique Torres
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- Producción de corcho por países:
·	 Portugal 55,5 %
·	 España 26,7 %           
·	 Francia 3,6 %
·	 Italia 3 %
·	 Argelia 4 %
·	 Marruecos 4,6 %
·	 Túnez 2,5 %

- Producción de corcho por CC. AA.
·	 Andalucía  55,5 %
·	 Extremadura  28,1 %
·	 Cataluña  12,4 %
·	 Castilla y León y Castilla-La Mancha 2,9 %
·	 Comunidad Valenciana 1,0 %

El descorche debe realizarse entre el 15 de 
junio y el 15 de agosto, adelantándose los años de 
sequía y retrasándose los años en que el mes de 
junio haya sido lluvioso y más frío de lo habitual. 

Suponiendo una producción máxima en la 
década de 1961-1970, la producción ha bajado 
hasta casi la mitad debido al envejecimiento de los 
árboles.

Solo el 30 % del corcho producido en un monte 
de calidad media se transforma en tapones, el res-
to tiene otros usos, principalmente va a trituración.

Ese 30 % que va a tapones supone algo más 
del 80 % del valor de la producción anual.

El corcho:
la piel del alcornoque

Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Representación esquemática 
de la formación del corcho. 

A: casca después del descorche. 
El corcho se ha desprendido rom-

piendo la hilera de células que 
constituían el felógeno, 

B: 30 días después del descor-
che, el felógeno se reorganiza 

por debajo de una capa 
de células muertas y desecada 

por el descorche y empieza a 
producir la primera hilera de cé-
lulas de corcho hacia el exterior 

y de felodermis hacia el interior, 
C: al final del otoño del próximo año 

D: 9 años después. Aquí se produce un 
nuevo descorche del árbol e inicia otra vez 
el ciclo. (Modificado de Vieira Natividade)
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1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2009 2010-2018

100 % 87,4 % 71,5 % 68 % 53,4 % 57,3 %

Producción total de corcho

Tapones 
30 %

Desperdicios 
35 %

Corcho para 
trituración 70 %

Polvo 25 % Granulado 75 %

Corcho en plancha 
65 %

Trozos 
5 %

Refugos 
30 %


